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Abstract. There was predicted the stress strain diagram by machine learning methods. In this 
study there were applied the method of k  nearest neighbors and random forest method to 
obtain the best model for predicting the stress strain diagram of 6061-T651 aluminum alloy at 
6 various temperatures (20, 100, 150, 200, 250, 300ºС). The obtained results are in good 
agreement with the experimental data.  
 

Машинне навчання є галуззю штучного інтелекту [1]. Його застосовують для 
вивчення вхідних даних та побудови моделі шляхом постійного оцінювання, 
оптимізації та налаштування параметрів. Зокрема, завдяки здатності інтерпретувати 
нелінійні зв’язки між вхідними та вихідними даними, методи машинного навчання з 
великою точністю розв’язують задачі механіки руйнування [2-3]. Тому такими 
методами можна моделювати і діаграми деформування алюмінієвого сплаву 6061-Т651 
за різних температур. 

Мета роботи  спрогнозувати діаграму деформування алюмінієвого сплаву 6061-
T651 за 6 температур (20, 100, 150, 200, 250, 300ºС) методами машинного навчання, 
зокрема, методом k  найближчих сусідів та випадковими лісами, а також порівняти 
отримані результати. 

Існує декілька основних підходів, котрі широко застосовують в області 
прогнозування даних: навчання з учителем, навчання без вчителя та змішане навчання. 
Загалом, алгоритм методу k  найближчих сусідів базується на порівнянні відомих 
елементами з новими. Зокрема, основним його принципом є те, що новий об’єкт, 
котрий необхідно спрогнозувати, відносять до  класу, який  є найбільш поширений 
серед k  найближчих сусідів навчальної вибірки. Відстань поміж k  найближчих 
сусідів, зазвичай, є евклідовою. Даний метод машинного навчання є алгоритмом 
навчання з учителем, тому для його роботи потрібно мати розмічений набір даних. 

Одним із потужних методів машинного навчання є випадкові ліси. Зокрема, 
алгоритм будує множину дерев прийняття рішень, і, в результаті, усереднює їх 
значення передбачень. 

Діаграму деформування алюмінієвого сплаву 6061-T651 за 6 температур (20, 
100, 150, 200, 250, 300ºС) моделювали за експериментальними даними, отриманими у 
статті [4]. У процесі навчання масив даних розділили на дві нерівні частини – 
навчальну та тестову вибірки. Вибірка містила 3312 елементів, з яких 80% вибрали 
випадково для навчальної вибірки, а 20% залишили, щоб оцінити якість прогнозування.  

Залежності експериментальних та прогнозованих деформацій показано на рис. 1. 
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б) 
Рис. 1. Експериментальні та прогнозовані залежності деформації, одержані методом k  

найближчих сусідів (а) та випадкових лісів (б) 

Похибка методу k  найближчих сусідів для тестової вибірки становить 22,2%, а 
для випадкових лісів − 22,7%. Параметри моделей машинного навчання наведено у 
табл.   1-2. 

 
Табл. 1. Параметри k  найближчих сусідів 

Кількість найближчих сусідів Відстань 

10 Евклідова 
 

Табл. 2. Параметри випадкових лісів 
Кількість дерев 200 

 
Отримані результати добре узгоджуються з експериментальними даними. 

Загалом, найкращу модель для прогнозування діаграми деформування алюмінієвого 
сплаву 6061-T651 за 6 температур (20, 100, 150, 200, 250, 300ºС) отримано методом k  
найближчих сусідів. 
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